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270513 == 2] Antacancha 1 0001580 ha Cardzra Estudio 100.0 8.1 805 754 66.1 50.7 434 390 287 2686 136 70 - NP NP A-teald) GPR GM 65
Z0E Antacancha 2 om0 | M | Caners Estudb MUESTRACON MATERIAORGANICA
27ps3 | 80 | Artscancha 2 omazm | w1 | Canters Btudo | 1000 | 854 | 641 | 548 | 488 | 420 | 383 | 334 | 254 | 20 | 115 | &3 : NP W | Aats@ | oRowm | 8D
Znsa | 80 | Antacancha 3 0m1E0 | M1 | Caners Etudb 1000 | 954 | 861 | 633 | 543 | 422 | 367 | 284 | 191 | sn 15 " WP W | Actam oW 55
270813 291 Antacancha 4 0m-150 A Cantera Estudin 1000 957 850 765 BB2 B81.7 51.7 462 A 238 M2 38 - NP HP A-t-an G 62
27053 Amtacancha 5 000-080 =1 Y] Cantera Estudio MUESTRACON MATERIAORGANICA
70513 el=rd Antacancha -] 02020 Tt Cartera Estudio 1000 976 760 693 B61.5 527 457 342 254 124 4.4 - NP NP Astam) Gy 55 2,045 1.0 Bi1G KB 43
20813 Aatacancha & 000070 | SM | Cantera Etudb MUESTRACON MATERIACR GAHICA
27083 | 983 | Astacancha & 070z | M1 | Cantera Etudh 1000 | 936 | 757 | e81 | 588 | 535 | w8 | 2 | 124 | 57 : NP W | Aa@) | omoMm | so | 2m7 | e | mis | aa | ce
Z053 Astasancha 7 omo4m | sm | Cantera Estudh MUESTRACON MATERIACR GANICA
270813 == Antacancha 7 1.30-200 (T3] Cartera Estudio 1000 E 825 735 704 8.2 662 614 573 472 332 - NP NP A-24(0) M 96
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270513 Astacancha g 000-043 St Cardera Estudin MUESTRACON MATERIAORGAMICA
7053 | 985 | Antacancha 8 045 | M1 | Cartera Estudo 1000 | 862 | 766 | 671 | 627 | 532 | 477 | w7 | 278 | 84 16 . ne W | A op 18
270513 Antacancha Q 0m-023 (3] Cartera Estudio MUESTRACON MATERIAORGANIC A
270513 el ) Antacancha el 020200 [hE] Cardzra Estudin 1000 925 730 572 504 405 351 256 241 1186 59 - HF NP A-1-a0) GR GM 114 20m1 107 05 K5 20
Zosn Antacancha 10 omos | s | Cartera Extudio MUESTRACOH MATERIACRGANICA
70813 | 907 | Amtacancha 0 Om-ED | M1 | Carera Estudio | 1000 | 957 | 850 | 765 | 682 | B17 | 517 | 482 | 319 | 238 | 112 | 38 . Hp NP | Ata) G ge | 2044 | 100 | w0 | ®0 | %%
Z0813 Antacancha 11 omoz | S | Cantera Estudin MUESTRACOMN MATERIACRGANICA
770513 | %8 | Antacancha 11 020200 | M1 | Cantera Estudis 1000 | 932 | 783 | 598 | 545 | 455 | 412 | o | 282 | 132 | 138 ; He Ne | At s 5o
708013 Artacancha 12 0mo70 | M | Cantera Estudis MUESTRACON MATERIS ORGANIC A
zosz | 809 | Antacancha 12 070200 | M1 | Cantera Estudis 1000 | 908 | 832 | 537 | 564 | 451 | 400 | 289 | 2.8 | 174 | 100 - ne we | A-ta@ | oroMm | 8B
210513 Artssancha 13 om0 | M | cantera Estudis MUESTRACON MATERIACRGENICA
Z70513 | 0w | Astacancha 13 080180 | M1 | cantera Estudis 1000 | 865 | 757 | 675 | 620 | 575 | 554 | so8 | 472 | 328 | 183 2 NP W | Adbm am 8o
270513 FAntacancha 14 000070 M Canteta Estudio MUESTRACON MATERIAORGANICA
270513 | 1001 | Artacancha 14 070-150 W1 Carera Estudi 1000 820 85.0 794 708 BE.3 564 413 253 62 11 % NP NP A-ta@ G 80
270513 | 1002 | Antacancha 15 00150 Bt Cantera Estudb 1000 885 83.9 821 728 65.0 546 50.2 39.2 29.3 78 25 - NP NP A-ta @y GP 24
2705013 Antacancha 16 000-120 S Cantera Estudip MUESTRACON MATERIAORGANIC A
270513 A0z7 Antacancha 18 120-180 ha1 Cartera Estudio 1000 8a7 822 733 E60 554 476 414 292 236 18.0 9.7 29 HNF NP A3y GR G 77 z.m1 10e g8 953 23
270513 Antacancha 17 0014 | M | cantra Estudis MUESTRACON MATERIACRGANICA
2705013 028 Antacancha 17 142120 1 Cartzra Estudin 100.0 8883 509 725 654 585 471 402 2841 228 174 85 23 NP NP At an) GR G 77
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20813 | 1029 | Astacancha 18 10180 | M1 | Cantera Etuo | 1000 | 906 | 828 | 744 | 676 | s02 | 432 | s22 | 00 | 264 | 198 | 107 = NP N | s | erom | 77
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70513 1030 Antacancha 19 100-170 M1 Cantara Estudin 1000 922 84.7 765 699 625 514 44 4 324 270 216 128 24 NP HP Atad G 0o
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01/0313 282 Antacancha 1 W1 Cantera Estudio 100.0 828 B4 .3 78.0 B4 .8 583 50.1 451 345 229 200 138 1.0 B8 74 g.1 8 38 75 - NP NP A-1-a(0) GP 1.9 2061 99 1045 86.9 291 31.8 61 0.075 0120 CR CR 1000 97 6.2 73 6.30 825 2645 2673 2708 2741 0.84 0.93 2644 2706 0.87
0/0313 283 Antacancha 2 M1 Cantera Estudio 1000 924 865 B28 722 B2 9 514 461 351 |3 258 197 164 134 1.3 g1 B 50 32 - NP NP A-1-a(0) GW 18 2066 97 1072 86.7 298 326 60 0077 0113 CR CR 1000 95.9 56 77 5.18 530 2642 2661 2707 2.730 091 0.95 2.640 2702 08a7
01/03/13 284 Antacancha 3 1 Cantera Estudio 100.0 923 855 78.3 616 56 5 47 1 4186 a3 29.5 201 148 124 102 8.7 T2 50 46 348 - MNP NP A-1-a(D) G 20 2078 100 1087 859 281 334 62 0.0os2 0.103 CR CR 1000 964 5.8 70 611 797 2648 2678 2710 2.744 0.er 0.92 2645 2709 090
01/0313 285 Artacancha 4 -1 Cantera Estudio 1000 924 865 B2 o 722 629 514 461 352 283 257 197 164 134 11.2 8.0 5.5 45 31 - MNP P A-1-a(0) Gw 1.2 2070 10.0 1080 884 303 34.0 62 0.080 0117 CR CR 1000 96.2 5.7 2 5.61 9.68 2649 2.679 2710 2.745 nes 0.90 2646 2.709 0.88
01/03113 286 Antacancha 5 k-1 Cantera Estudio 1000 838 878 841 730 B37 524 47 2 36.5 2849 B3 211 17.3 145 12.8 98 (] B.1 g - NP NP A-1-a(0) GW 1.0 2068 98 1033 B85.5 284 31.8 60 0.0 0.1338 CR CR 1000 955 68 b 527 8.74 2644 2672 2709 2.7 0.9 0,54 2642 2709 0.93
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