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POTENCIA

CANTIDAD

UNIDAD

Area de Explotacion

Espesor promedio de desbroce.
Altura promedio de explotacion.
Volumen Total de explotacion.
Porcentaje de Over.

\olumen Util aprovechable.

140,588.45
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2.- RESUMEN DE CANTERA: “TONCHIMA-I” Distrito de SORITOR

Ubicacion Km. 11+800.0 (Del tramo en estudio)

Acceso Lado Derecho del tramo en estudio a 5.1 Km.

Potencia Ufi. 252,189.81 m’>

Propietario Propiedad de la Municipalidad de SORITOR y YORONGOS.
Periodo de Explotacion En épocas de verano (Mayo-Octubre)

Disponibilidad Inmediata.

Profundidad promedio de explotacion  §1.50 mt.

Material Grava arenosa, No plastico, suelos son de tipo A-1-a (0)

Tamafio Maximo En promedio de 10” a 4”

VERTICE

NORTE

ESTE

9,323,097.2

263,839.2

9,323,102.8

263,964.1

9,323,001.0

264,034.5

9,322,917.3

264,066.1

9,322,845.4

264,030.1

9,322,787.2

264,032.6

9,322,694.5

263,997.7

USoS RENDIMIENTO TRATAMIENTO et Ha S0k H 9,322,542.9 264.,044.7
- 2 = * Gaviones, 36.00% de rendimiento (Extraccion y zarandeado).
Gaviones 36.00% Extraccién y Zarandeo h g e &
* Terraplenes, 60.10% de su rendimiento (Extraccion, Zarandeado y Mezclado) | 9,322,633.0 264,237.0
2 0 is ; : s
Terraplén (base, cuerpo, corona) 60.10% Extraccion Zarandeo y Mezclado P ——— * Mejoramiento de la Sub rasante, 60.10% (Extraccion, Zarandeado y Mezclado) [ 9.322 666.2 2641 371.8
. i - sos, Rendimiento y Tratamientos. ) o B . .
Mejoramiento de Subrasante. 60.10% Extraccion, Zarandeo y Mezclado * Filtros:  21.80% de rendimiento (Extraccion y Zarandeado) 7 ’ ’
: ¥ * Sub base, 60.1% de su rendimiento (Exfraccion, Zarandeado y Mezclado
Filtros para Sub-dren. 21.80% Extraccion y Zarandeo + 60.1% do su rendir ( , Zarandeado y Mezclado) K 9,322,627.0 2641,483.1
i * Arena para Concreto Hidraulico, 45.94% de su rendimiento (Exfraccion, Zarandeado y Mezclado)
Sub-base Granular. 60.10% Extraccion, Zarandeo y Mezclado = . - : L 9 322 589.9 2641 540.3
Ghssriasinipe: Cantera en explotacion con buena potencia aprovechable en el margen derecho e izquierdo del rio : s z
S o - .
Arena para Concreto Hidraulico. 45.94% Extraccion, Zarandeo, Lavado y Mezclado onchima y es propiedad de la Municipalidad de Soribr y Yorongos. M 9,322,505.3 264, 470.4
USO Terraplenes : o
USO Concreto Hidratlico: N 9’ 322’ 547 2 264|.’ 362. 6
N o NORMA TECNICA REQUERIMIENTO TECNICO RESULTADOS DE ENSAYOS GEOTECNICOS PROMEDIO | Requerimiento | CONDICION . ot NORMA TECNICA REQUERIMIENTO TECNICO RESULTADOS DE ENSAYOS GEOTECNICOS PROMEDIO |Requerimiento| CONDICION ~
MTC | ASTM | AASTHO Base Cuerpo Corona c1 c.2 c-3 C-4 c5 C-6 X Técnico DE USO MTC | ASTM | AASTHO cA c2 c3 C-4 c-5 c6 *) kno. || BEES N 9 ) 3 22 ) 5 10. 3 264'- ) 253 . 0
Ensayos Standard (Estado Natural):
Ensayos Standard (Estado Natural
— y ;:x . ( ) f - : WO i o T : T oy o T o T 1 | Analisis Granolumétrico E-204 C-136 T-27 A1-a(0) Al-a(0) A-1-a(0) O 9 322 449 . 9 264|- 126. 6
1| Analisis Granolumétrico E204 | CA3% | T-21 |A24A26A3 | A24A26A3 | A24A26A3| Ala(0) | Ala(Q) | Ala(Q) | A1b(©) | Ala() | Aa() | Ad-a(0) | A24A26A3 | Cumple e wroe T oame T — — o = e s ’ ’ )
indice de Grupo (IG) <=4 <=4 <=4 0 0 0 0 0 0 0 <=4 Cumple 3 | Limites de Consistencia (por la malla N° 40)
2 Humedad Natural E-108 D-2216 —- <=Wopt. <=Wopt <=Wobpt. 6.40 7.40 8.40 8.90 6.90 9.30 7.88 <=Woépt. Cumple Limites Liquido (malla N° 40) E-110 | D-4318 T-89 NP NP NP NP P 9 ) 3 22 y) 426. 4 264"‘ » 037. 7
2| st Crsin it 2 can Lo | o . 3 — 2 — — .
ndice de Plasticidad (malla N°® - - -
Limites Liquido (malla N° 40) E-110 D-4318 T-89 <=40% <=40% <=40% NP NP NP NP NP NP NP <=40% Cumple 2 | Limites do C ia (por fa malla N° 200) Q 9’ 322’ 506, 1 263|’ 940. 5
Limite Pléstico (malla N° 40) E-111 D-4318 T-90 NP NP NP NP NP NP NP Limites Liquido (malla N° 200) E-110 | D-4318 T-89 27.00 28,00 28.00 NP
indice de Plasticidad (malla N° 40) E-111 D-4318 T-90 <11% <1% <10% NP NP NP NP NP NP NP <10% Cumple Limite Pléstco (malla N° 200 E-111 | D4318 | T-90 17.00 18.00 17.00 NP R 9’ 322’ 690 1 263{ ” 889 7
4 | % de Material que pasa el Tamiz N° 200 E202 | C17 11 <=35% <=35% <=35% 550 360 470 8.80 5.70 8.80 6.18 <=35% Cumple - ';‘d:e’;’:t P'af"“"a" (ma“laTW 20‘2 = E;;; DC“‘131‘78 ;‘:‘1’ 15‘)‘5‘:)0 1:’7‘;0 151 7";’ 1:'3303 e
% i iz N° - - - . i b B =50% umple
Ensayos Especiales (Estado Natural) En:ayo:";s:l:c::: (E::::o Naturall . S 9 3 22 7 62 9 263‘ 89 1 5
5 | Abrasion de los Angeles E207 | C431 T-96 <=60% | <=60% | <=60% 19.0 310 2.0 247 <=60% | Cumple Agrouatio Gichal Eafado Nagrel. ! ! ' z .
6 | Contenido de Materia Org. (Pérdida por Ignicion) E-118 = T-267 <5% <5% <1% 0.91 0.86 0.8 0.88 <1% Cumple 6§ | Ensayo Proctor Estndar yl modificado EA15 | DA557 | T-191 )
7 Gravedad Especifica de los Suelos E-206 c127 1-85 Maxima Densidac’! Seca (Proctor Modificado) E-115 | D-1557 | T-191 2.093 2.155 2.098 2115 T 9 ) 3 22 ) 970' 5 263’ Vi 93 O' 3
8 | Absorcion de los Suelos E206 | C127 | 185 e merad i Citee0 R A 50 580 Lo = :
e Laboratorio - - a
9 Ensayo Proctor Estandar y/o Modificado E-115 D-1557 T-191 CBR (2l 100 % de a MDS) E132 D883 | T1-193 301 1 832 8247 U 9 ) 3 2 2 ) 978. 2 263| ’ 838 . 4
Maxima Densidad Seca 2.093 2.155 2.098 2.115 CBR (al 95 % de la MDS) E-132 | D-1883 | T-193 442 469 460 45.70
% de Humedad Optima (%Wopt) 8.30 6.80 7.10 7.40
T = A o e CALICATAS SN A e
natterabiliqdal ral i B = & 2 4 3 = o
CBR (@l 100 % de la MDS) E43 | D188 | T-193 | >=CBRDiseio | >=CBR Disefio | >= CBRDiseio |  80.1 84.1 832 8247 | >=CBRDissio | Cumple T R S N B e . e R =icr | ok —
CBR (al 95 % de la MDS) >= CBR Disefio | >= CBR Disefio | >= CBR Disefio | 4.2 469 460 4570 | >=CBRDisefio | Cumple 12| Abrasion de los Angeles E207 | ca3 | 196 190 310 240 2467 <40% | Cumple Normibre Posicion Altitud (m) Progresivs Distancia Area Volumen
13 | Chatasy Alargadas E-211 C-123 T-113 NT NT NT NT <=10% Cumple ESTE NORTE (m2) (m3)
14 | Caras Fracturadas (Natural): 0+000.(00 141.82
Caras Fracturadas (1 cara) E-210 D-5821 - 14.5 9.5 7.3 10.4 >=65% | No Cumple C-Ol 264020_ O 9322847_ O 845_ 0 0+020.(00 20.00 201.38 3,432.00
Caras Fracturadas (2 caras) E-210 D-5821 - 55 37 14 3.5 >=40% No Cumple
15 | Gravedad Especifica E205 | C128 | T-84 2469 2508 2517 2.498 C-02 264324.0 9322640.0 849.0 G+ 100 20.00 o L
USO Sub - Base Granular: 16| % de Absorcion E205 | C128 | T-84 3.00 200 219 240 0+060.(00 20.00 184.66 3,778.50
Contenido de Sustancias Prejudiciales: C-03 264418.0 9322637.0 851.0 0+080.(00 20.00 231.22 4,158.80
Ne ENSAY! NORMA TECNICA REQUERIMIENTO TECNICO RESULTADOS DE ENSAYOS GEOTECNICOS PROMEDIO | Requerimiento | CONDICION 17 | Terrones de Arcillay Particulas D (falbles) | E-212 | C-142 | T-112 0.01 010 0.08 0.06 <025% | Cumple C-04 264190.0 9322500.0 848.0 0+100.(00 20.00 224.19 4,554.10
N 08 MTC ASTM AASTHO C-1 C-2 c-3 c-4 c-5 C-6 (X) Técnico DE USO 18 Contenido de Carbén y Lignito NT NT NT <=0.5% : . = 0+120.(00 20.00 249.85 4,740.40
£ 19 | Cantidad de Partculas Livianas E-211 | C4123 | T-113 NT NT NT NT <=1.0% Cumple C-05 264141.0 9322464.0 847.0 0+140.(00 20.00 288.36 5,382.10
nsayos Standard (Estado Natural) 20 | Contenido Sulfatos, expresados como i6n S04 = 0.0137 0.0146 0.0126 0.0136 <=0.06% | Cumple 5 e
1 Analisis Granolumétrico E-204 C-136 T-27 A-1-a (0) A-1-a(0) A-1-a(0) A-1-b (0) | Gradacion-A| Cumple 21 Contenido de Cloruros, expresado como ién Cl+ 0.0017 0.0015 0.0022 0.0018 <=0.10 % Cumple C- 06 264249 3 9322515 6 847 2 ol L L i
e Ao e b 0+180.(00 20.00 155.78 3,449.50
Duige de oo (G) d g 2 0 Cumple $i0,> R, cuando R> 70 C-07 264191.6 9322598.5 843.3 0+200.(00 20.00 151.61 3,073.90
Humedad Natural E-108 D-2216 6.40 8.40 6.90 7.23 <=W épt. Cumple §i0,> 35+0.5R, cuando R< 70 0+220.00 20.00 143.88 2.954.90
Limites de Consistencia (por la malla N° 40) Agregado Fino (Estado Natural): C-08 264315.0 9322544.2 847.9 = : : e
Agregado Fino (Estado Natural): 0+240.(00 20.00 150.36 2,942.40
Limites Liquido (malla N° 40) E-110 D-4318 T-89 NP NP NP NP <=25% Cumple 23 | Inalterabilidad y Pérdida con Sulfato de Sodio E-209 C-88 T-104 <=10% C-09 264261.0 9322636.2 847.5 0+260.400 20.00 143.74 5 941.00
Limite Plastico (malla N° 40) E-111 D-4318 T-90 NP NP NP NP 24 | Inalterabilidad y Pérdida con Sulfato de Magnesio E-209 C-88 T-104 7.90 11.60 11.20 10.23 <=15% Cumple - : - L =
- 25 | Sales Solubles Total E209 | C88 | T-104 0.0350 0.0478 0.0730 0.0519 <0.5% Cumpl - . ; ’ 0+280.(00 20.00 153.84 2,975.80
Indice de Plasticidad (malla N° 40) E-111 | D-4318 | T-90 NP e NP NP =G Cumple 2 Ezzax:nl:e ::A:en::"c <= 210 Kglem?) E14_ | D2419 | TA76 66.00 800 65.00 5067 | >=65% |Wo '(J:Z;:se Eat el e Sl 0+300.(00 20.00 163.01 3,168.50

4 | % de Material que pasa el Tamiz N° 200 E-202 C-117 T-11 5.50 470 5.70 5.30 Cumple 27| Equivalente de Arena (fc > 210 Kg/em’) E114 | D-2419 | T-176 66.00 48.00 65.00 59.67 >=75% | No Cumple C-11 264069.0 9322443.7 846.0 0+320.(00 20.00 157.49 3,205.00
Ensayos Especiales (Estado Natural) 2 :dice de Plasﬁc.idad (malla N° 200 sin lavar) E; 11 | D-4318 | T-89 10.00 10.00 11.00 ; (:;32 C-12 263963.9 0322495.3 348.5 0+340.(00 20.00 142.18 2.996.70
Agregado Global (Estado Natural): e o g:i: - o s 2 - 0+360.(00 20.00 185.23 3,274.10

o d€ ADSOrcion - =’ - 5 & E . Fen
5 | Ensayo Proctor Estandar ylo Modificado 31| Modulo de Fineza ci2s | - 2 229 221 2247 | (23-31) | Cumple C-13 263926.1 9322575.3 849.8 0+380.(00 20.00 198.44 3,836.70
Maxima Densidad Seca E-115 D-1557 T-191 2.093 2.155 2.098 2.115 Contenido de Sustancias Prejudiciales: C-14 264010.9 0322603.6 846.5 0+400.(00 20.00 192.94 3,913.80
% de Humedad Opﬁma (%Wopt) E-115 D-1557 T-191 8.30 6.80 710 7.40 32 Terrones de Arcilla y Particulas D (friables) E-212 C-142 T-112 1.60 1.20 1.20 1.33 <=1.0% |No Cumple 0+420.(00 20.00 208.72 4,016.60
o[ o e avorar AL ab A B e oo | 2000 | s | soseo
antidad de Particulas Livianas - - - . ! . . =0.50 % u
CBR (al 100 % de la MDS) E-132 | D-1883 | T-193 80.1 84.1 83.2 82.47 >=40% Cumple 35 | Contenido Sulfaos, mxpresados como K 5015 ¥ P i 00189 | <=0.06% | Cumple C-16 263989.6 9322723.1 846.4 0+460.(00 20.00 190.61 3,804.60
CBR (al 95 % de la MDS) E-132 D-1883 T-193 4.2 46.9 46.0 45.70 36 | Contenido de Cloruros, expresado como ion Ch+ 0.0024 0.0021 0.0035 0.0027 <=010% | Cumple g 0+480.(00 20.00 192.47 3,830.80
Agregado Grueso (Estado Natural): 37 | Imp Organicas (Determinacion Cualitativa) Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Cumple C-17 263838.4 9322730.0 848.9 0+500.(00 20.00 168.50 3,609.70
Abrasién de los Angeles E-207 | C-131 T-96 19.0 31.0 24.0 24,67 <=50% Cumple % %’f— — Ealt_ e C-18 263899.5 9322789.6 848.5 0+520.(00 20.00 208.22 3,767.20
| cuando
Chatas y Alargadas E211 | €123 | T-113 NT NT NT NT <=20% Cumple e e C-19 264015.3 9322792.5 846.5 0+540.000 20.00 174.89 3,831.10
Sales Solubles Totales E-209 C-88 T-104 0.0264 0.0291 0.0380 0.0312 <=1% Cumple Disefio de Concreto Mezcla Hidraulica (Mezcla de Agregado): 0+560.(00 20.00 197.54 3,724.30
Avirecnslo, Bl (Betuds Naburall Agregado Grueso (Piedra Chancadal: C-20 263909.0 9322850.6 848.8 0+580.(00 20.00 171.70 3,692.40
10 | Impurezas Organicas (Determinacion Cualitativa) E-213 C-40 T-21 Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable <=2% Cumple jz :"a::era::f:a: y :Zr:f:a L :":::: :e ::’dm E':gz g':ﬁ 17--:3: := :: ;“ s C-21 264422.8 0322530.1 850.3 8160000 20.00 206.36 3,780.60
nafierabiidady Bedid con Suilalo e Mo . : : S180 || o 0+620.(00 20.00 228.64 4,350.00

11_| Sales Solubles Totales E209 | C-88 | T-104 0.0350 0.0478 0.0730 0.0519 <=1% Cumple T i SR T =R s

12 | indice de Durabilidad >=35% 42 | Abrasion de los Angeles E-207 C-131 T-96 <=40% Cumple C-22 263944.6 9322925.0 847.0 Qr6HI00 20.00 129,06 4. 277.00

13 | Equivalente de Arena E114 | D-2419 | T-176 66.00 48.00 66.00 59.67 >=25% | Cumple 43| Chatas y Alargadas E211 | C423 | T413 NT_ | <10% | Cumple Cc-23 264474.9 9322624.0 849.0 gggg':gg ;g'g ijé‘ig j':;g‘zg
Mezcla de Agregados (Segin Disefio de Mezcla): | G Famess kil : : : 222
Ensayos Standard (Ma(ieril Procesado) : s Foumdzs { ce) L L, 923 938 93.4 >=65% | Cumple C-24 264386.9 9322551.5 849.8 0+700.(00 20.00 257.14 5,037.30

Caras Fracturadas (2 caras) E-210 D-5821 - 92.2 88.4 91.3 90.6 >=40 % Cumple 0+720.(00 20.00 257.78 5 149.20

14 | Analisis Granolumétrico E-204 C-136 T-27 A-1-a (0) A-1-a(0) A-1-a(0) A-1-a(0) | Gradacion-A | Cumple 45 | Gravedad Especifica E-205 C-128 T-84 2574 2.556 2.544 2.558 C-25 264364.3 9322657.1 851.9 0+740.000 20.00 260.99 5' 187.70

indice de Grupo (IG) 0 0 0 0 46 | % de Absorcion E-205 | C-128 T-84 0.62 0.83 0.92 0.79 C-26 264271.5 9322539.8 847.1 0+760-(OO 20'00 258. 18 5' 191'70
15 | Humedad Natural E-108 | D-2216 6.40 8.40 6.90 7.23 <=W épt. Gontenido de Sustancias Prejudiciales: ; ' ' s
R T e ———— 47 | Terrones de Arcillay Particulas Desmenuz (frialbles) | E-212 | C-142 | T-112 0.14 0.21 NT 0.18 <=025% | Cumple C-27 264231.4 9322625.2 847.7 0+780.(00 20.00 250.78 5,089.60
inifigide CaTsiterniaigor 1a malla HF 48 | Contenido de Carbon y Lignito = = — <=0.5% 0+800.(00 20.00 249.32 5,001.00
Limites Liquido (malla N° 40) E-110 D-4318 T-89 NP NP NP NP <=25% Cumple 49 | Cantidad de Particulas Livianas E-211 C-123 T-113 NT NT NT NT <=1.0% Cumple C-28 264153.7 9322589.1 849.3 0+820.(00 20.00 265.64 5 149.60
Limite Plastico (ma"a N° 40) E-111 D-4318 T-90 NP NP NP NP Cumple 50 Contenido Sulfatos, expresados como i6n SO = <=0.06 %
- i ” ey 51 Contenido de Cloruros, expresado como i6n Cl <=0.10 % C_ 29 264103- S 9322457- 8 846- 2 0+840.00 20.00 2485 5,104.90
Indice de Plasticidad (malla N° 40) E-111 D-4318 T-90 NP NP NP NP <=6 % Cumple o | Reachiiod 0+860.(00 20.00 271.70 5.165.50
s ; ; . ,165.

17 | % de Material que pasa el Tamiz N° 200 E-202 | C-117 T-11 5,50 470 570 5.30 e C-30 264057.1 9322533.0 849.2 0+830.000 20.00 249 08 5,207.80
Ensayos Especiales (Material Procesado) 8§10, > 35+0.5R, cuando R < 70 C-31 264006.7 0322454.9 848.1 0+900.(00 20.00 231.68 4,807.60
Agregado Global (Mezcla) : Agregado Fino (Arena chancadal: 0+920.(00 20.00 221.72 4,534.00

18 | Ensayo Proctor Estandar ylo Modificado E415 | D-1557 | T-191 SRR el e 20 O T c10% C-32 263947.7 9322533.7 849.1 0+940.00 20.00 219.62 4,413.40

ks Danliad Baca EA15 D157 7191 2105 54 | Inalterabilidad y Pérdida con Sulfato de Magnesio E-209 C-88 T-104 <=15% C 33 264014 5 9322557 1 846 5 0+960.(00 S 03.47 593050
" a = g 55 | Sales Solubles Totales E-209 C-88 T-104 <0.5% = 8 i o . . . ) .
% de Humedad Optima (%Wopt) E-115 D-1557 T-191 7.00 56 | Equivalente de Arena (F'c <= 210 Kglem’) E-114 | D-2419 | T-176 80.00 81.00 77.00 79.33 >=65% Cumple 0+980.(00 20.00 230.14 4,336.10

19 | CBRde Laboratorio E-132 D-1883 T-193 7 Fq“i""‘le“‘e de Arena (fc > 210 Kglom') E-114 | D-2419 | T-176 80.00 81.00 77.00 79.33 >=75% Cumple C-34 263929.5 9322604.7 849.3 1+000.(00 20.00 220.20 4,503.40

CER (al 100 % de la MDS) E-132 | D-1883 | T-193 81.0 >=40% Cumple ; g‘:':;‘:: ‘;'::::‘::: falffs 200500 Jover) E;;; [;“132‘: ::i = — e — C-35 263998.8 9322637.3 846.3 1+020.(00 20.00 193.15 4,133.50 i
i - - - 5 . 1 8 awe® Ty
CBR (al 95 % de Ia MDS) E-132 | D883 | T-193 37.0 Cumple 0| % de Absorcon E205 | G128 | Ta4 0e7 058 077 081 C-36 263991.1 | 9322675.3 846.3 Ll e 2000 b SI0LE0 | Wieep.e
Agregado Grueso (Piedra Chancada) : 61 | Modulo de Fineza C-125 2.97 (23-31) | Cumple 1+060.(00 20.00 155.71 3,527.20
20 | Sales Solubles Totales E209 | C-88 | T-104 <=1% Contenido de Sustancias Prejudiciales: C-37 263913.1 9322675.0 850.1 1+080.00 20.00 194.12 3,498.30
= - = 62 Terrones de Arcilla y Particulas Desmenuz.(friables) E-212 C-142 T-112 0.80 1.20 0.80 0.93 <=1.0% Cumple 1+100.(00 20.00 159.13 3 532.50
- - - < 9 ¥
2| Abesionde los Peles B2y . Sh1 I8 % Clnipe 63 | % de Material que pasa el Tamiz N° 200 E202 | CA17 | T 360 200 710 4.23 <=50% | Cumple C-38 263927.4 9322881.4 847.3
22 | Chatas y Alargad E-211 C-123 T-113 NT <=20% Cumple - " . 1+120.(00 20.00 227.37 3,865.00
atas y Alargadas 2 P 64 | Cantidad de Particulas Livianas E-211 C-123 T-113 0.12 0.12 0.10 0.11 <=0.50 % C-39 264056.7 9322897.6 846.1
Agregado Fino (Arena Lavada) : 8 | Contenido Sulfatos, expresados como ion S0y = 006 % B s : ] 1+140.(00 20.00 205.23 4,326.00
23 | Impurezas Organicas (Determinacion Cualitativa) E-213 C-40 T-21 Aceptable <=2% 66 _|....Contenido de Cloruros, expresado como ion Cl+ <=010% C-40 264046.5 0322968.4 847.3 1+160.00 20.00 216.40 4,216.30
- 67 Impurezas Organicas (Determinacion Cualitativa) Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable | Aceptable Cumple 1+180.(00 20.00 230.80 4,472.00

24 | Sales Solubles Totales E-209 C-88 T-104 <=1.0% ?
= = ey 68 | Reactividad E217_| C-289 C-41 263985.9 9323065.5 847.2 1+200.000 20.00 233.60 4,644.00

25 | Indice de Durabilidad >=35% Si02 > R, cuando R 2 70

26 | Equivalente de Arena E-114 | D-2419 | T-176 80.00 81.00 77.00 79.33 >=25% Cumple $i0,> 35+0.5R, cuando R < 70 C-42 263934.3 9322988.7 846.9 fggfgg 2(;)'503 igg'zg 4':???120

+ e I A .
TOT/AL VOLUMEN CANTERA (m3) 252,189.81
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